
Maximum roughness values - RA values for 2B surface finish
Ruwheidswaarden - maximum ruwheidswaarden bij een 2B finish
Max valeur Ra en cas de finition 2b

 Thickness/dikte/épaisseur Maximum Ra
< 1 0.25
1 0.3
2 0.3
3 0.35
4 0.4
5 0.7
6 0.9
8 1.5


